
 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA QUADRA 

POLIESPOTIRVA DA FESTA DOS VELHOS DE CRISTALÂNDIA.  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

 

Será colocada uma placa em uma das ruas a ser recapeada, em posição 

visível aos cidadãos que passam pela rua, uma placa contendo todas as 

informações sobre a obra tais como, o valor dos recursos a serem utilizados e 

a origem destes. 

Terão dimensões de 1,20 m x 2,40 m, em chapa de aço galvanizado 

nº18, com estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira 

serrada (0,07 x 0,07m) com altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte 

sintética.  

 O pagamento será feito por metro quadrado da placa instalada. 

 

1.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES.  

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Carpinteiro com encargos complementares - responsável pela 

execução do serviço; 

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares  

- responsável por auxiliar o carpinteiro na execução do serviço; 

- Caibro não aparelhado *6 x 6* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região; 

- Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região; 

- Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 

- Prego polido com cabeça 17 x 21; 



 
 

- Concreto magro para lastro com preparo manual; 

- Tinta acrílica; 

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP; 

- Serra circular de bancada com motor elétrico – CHI; 

- Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira); 

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; 

- Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando 

um “L”; 

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para 

sustentar a estrutura do gabarito; 

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

- Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira do topo (“L”). 

 

 

1.2 PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na 

execução do serviço. 

- Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito. 

- Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender 

a umidade ótima para a compactação. 

- Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o subleito. 

 



 
 

EXECUÇÃO 

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve 

estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações 

de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta 

composição). 

- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. 

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em 

projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão 

pipa. 

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-

se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, 

na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação. 

 

1.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
 
1. Itens e suas características 

  Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno 

do concreto. 

 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a 

concretagem dos passeios. 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias 

para execução do passeio. 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. 

 Tela de aço soldada: armadura do concreto. 

 Lona plástica: separa a camada granular do concreto. 

 
2. Execução 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, 

coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura; 



 
 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o 

concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

 
 1.3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
  
1.3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 A obra ocorrera durante dois meses, e ao longo desses meses será 

acompanhada por um engenheiro civil e por um mestre de obras.  
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